
Bewertungskriterium1)
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1. Putze/Mörtel

1.1 Wärmedämmputz     **)

1.2 Leichtlehm    **)

1.3 Wärmedämlehm     **)

1.4 Verfüllmörtel    

1.5 Zelluloseputz  

2. Vorsatzschalen

2.1 Gemauerte Vorsatzschalen     

2.2 Ständerwerk mit Dämmstoff  *)  **)
3. Dämmplatten

3.1 HWL-Platten   **)

3.2 Calcium-Silikat-Platte    

3.3 Leichtlehmplatte   **)

*) mit feuchteadaptiver Dampfbremse o. Ä.
 **) / in Abhängigkeit vom gewählten Dämm- oder Zuschlagsstoff

 weniger geeignet      bedingt geeignet      geeignet
1) Für die Bewertungskriterien werden im Merkblatt Einstufungen zur Systemeignung benannt.


